	Standard Expanded Metals, Carbon steel - A569/569M 

	Style
	SWO 
	LWO
	SWD
	LWD
	Strand Width
	Strand Thickness
	Overall Thickness 

	3/16"#24
	0.166
	0.437
	0.2
	0.5
	0.05
	0.024
	0.086

	3/16"#22
	0.166
	0.437
	0.2
	0.5
	0.05
	0.03
	0.088

	3/16"#20
	0.166
	0.437
	0.2
	0.5
	0.05
	0.036
	0.09

	1/4"#20
	0.172
	0.719
	0.255
	1
	0.073
	0.036
	0.125

	1/4"#18
	0.172
	0.719
	0.255
	1
	0.073
	0.048
	0.125

	1/2"#20
	0.438
	0.938
	0.5
	1.2
	0.072
	0.036
	0.124

	1/2"#18
	0.438
	0.938
	0.5
	1.2
	0.088
	0.048
	0.155

	1/2"#16
	0.375
	0.938
	0.5
	1.2
	0.086
	0.06
	0.157

	1/2#13
	0.313
	0.938
	0.5
	1.2
	0.096
	0.092
	0.182

	3/4"#16
	0.813
	1.75
	0.923
	2
	0.099
	0.06
	0.186

	3/4"#13
	0.75
	1.688
	0.923
	2
	0.096
	0.092
	0.195

	3/4"#10
	0.75
	1.625
	0.923
	2
	0.144
	0.092
	0.282

	3/4"#9
	0.688
	1.563
	0.923
	2
	0.148
	0.134
	0.3

	1"#16
	1
	2.063
	1.09
	2.4
	0.096
	0.06
	0.182

	1.5"#18
	1.313
	2.625
	1.33
	3
	0.067
	0.048
	0.14

	1.5"#16
	1.25
	2.625
	1.33
	3
	0.107
	0.06
	0.211

	1.5"#13
	1.188
	2.5
	1.33
	3
	0.104
	0.092
	0.215

	1.5"#10
	1.188
	2.5
	1.33
	3
	0.137
	0.092
	0.289

	1.5"#9
	1.125
	2.375
	1.33
	3
	0.142
	0.134
	0.295

	1.5"#6
	1
	2.313
	1.33
	3
	0.201
	0.198
	0.425

	2"#10
	1.625
	3.438
	1.85
	4
	0.164
	0.092
	0.312

	2"#9
	1.563
	3.375
	1.85
	4
	0.149
	0.134
	0.325


	Standard Expanded Metals, AISI304 

	Style 
	SWO 
	LWO 
	SWD 
	LWD 
	Strand Width 
	Strand Thickness 
	Overall Thickness 

	1/2"#18
	0.438
	0.938
	0.5
	1.2
	0.087
	0.05
	0.164

	1/2"#16
	0.438
	0.938
	0.5
	1.2
	0.087
	0.062
	0.164

	1/2#13
	0.313
	0.875
	0.5
	1.2
	0.12
	0.093
	0.225

	3/4#18
	0.813
	1.75
	0.923
	2
	0.106
	0.5
	0.2

	3/4"#16
	0.813
	1.75
	0.923
	2
	0.106
	0.062
	0.2

	3/4"#13
	0.75
	1.688
	0.923
	2
	0.108
	0.093
	0.2

	3/4"#9
	0.688
	1.563
	0.923
	2
	0.161
	0.14
	0.3

	1.5"#16
	1.25
	2.75
	1.333
	3
	0.115
	0.062
	0.22

	1.5"#13
	1.25
	2.525
	1.333
	3
	0.116
	0.093
	0.22

	1.5"#9
	1.125
	2.5
	1.333
	3
	0.155
	0.14
	0.28


